
:نام هؼدى

رديف شواره نوونه تاريخ تاريخ آناليس تناش حول شده ػيار ×تناش SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O Cl L.O.I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 ×    هجووع تناش

ػيار

ي  هتوسط وزن

SiO2

ي  هتوسط وزن

Al2O3

ي  هتوسط وزن

Fe2O3

ي  هتوسط وزن

CaO

ي  هتوسط وزن

MgO

ي  هتوسط وزن

SO3

ي  هتوسط وزن

K2O

ي  هتوسط وزن

Na2O

ي  هتوسط وزن

Cl

ي  هتوسط وزن

L.O.I

%K

₂

O %Na

₂

O

:  شواره صورت وضؼيت

شرکت بین المللی ساروج بوشهر

گزارش کنترل کیفی مواد ورودي به کارخانه

:  شواره لرارداد :  نوع هاده هؼدني :  نام شرکت

:  تاريخ خاتوه :  تاريخ شروع

 هجووع تناش تحويلي

درصد تؼهدی ػناصر طبك هحووله تحويلي

ػناصر اکسيدی هورد بررسي %SiO2 %SO

₃

درصد تؼهدی ػناصر طبك لرارداد

F-MI-101-08/01 آزهايشگاه و کنترل کيفي/هؼادى: توزيغ نسخ

وضؼيت انطباق

هدير آزهايشگاه:   تاييد کننده رئيس تنظين هواد:   تنظين کننده

:  نام و اهضاء :  نام و اهضاء


